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RELATÓRIO DE ENSAIO 

MATERIAL METÁLICO 

 

INTERESSADO: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, KM.158 -  Jardim Maria Bonati 
Bordignon 
13.803-070 - Mogi Mirim - SP 
A/C: Richard Borges 
Telefone: (19) 97103-3598 / (19) 98970-1690 
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com  

Ref.: (PJ100-042898) 
 

 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) 
 

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa metálica para fabricação de móveis 
de aço e suas partes em aço, recebida no laboratório em 30/05/2019 e liberada para ensaio em 
03/06/2019.  

 

 

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES 
 

NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao 
dióxido de enxofre - Método de ensaio. 
 
NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — 
Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes 
na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento 

 

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 Ensaio resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre 
 

Tempo de 

exposição 

(ciclos) 

Grau de empolamento conforme a 

Norma NBR 5841:2015 

Grau de enferrujamento conforme a 

norma NBR ISO 4628-3:2015 

25 d0 / t0 Ri 0 

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 

5841:2015 
d0 = Isento de bolhas 

 

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015 
t0 = Isento de bolhas 

 

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015 
Ri 0 = 0% de área enferrujada 

 
 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/165902004215593792551
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Foto 1 – Amostra antes da exposição  Foto 2 – Amostra após 25 ciclos de exposição 

 
 

 

 

4. DATA DO(S) ENSAIO(S) 

Ensaio(s) realizado(s) em 03/06/2019 a 04/07/2019. 
São Paulo, 04 de julho de 2019. 

 
 

 
LSR 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/165902004215593792551
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído
pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro,
composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e
confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EDE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI tinha
posse de um documento com as mesmas características  que foram reproduzidas  na cópia autenticada,  sendo da empresa EDE INDÚSTRIA,  COMÉRCIO E
SERVIÇOS - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido,  declaro que a  EDE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI assumiu,  nos termos do artigo 8°,  §1°,  do Decreto n° 10.278/2020,  que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação
Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/04/2021 15:00:40 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º,
10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos,
poderá  ser  solicitado  diretamente  a  empresa  EDE  INDÚSTRIA,  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  -  EIRELI  ou  ao  Cartório  pelo  endereço  de  e-mail
autentica@azevedobastos.not.br  Para  informações  mais  detalhadas  deste  ato,  acesse  o  site  https://autdigital.azevedobastos.not.br  e  informe  o  Código  de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 165902004215593792551-1 a 165902004215593792551-2
²Legislações Vigentes:  Lei  Federal  nº  8.935/94,  Lei  Federal  nº  10.406/2002,  Medida  Provisória  nº  2200/2001,  Lei  Federal  nº  13.105/2015,  Lei  Estadual  nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbf4d1d1b574e8fe99f761c835e8315849eb086cbd8bb092fdc1d56bb951a1385ec7c43fb6e40ff7cd523721e7274252a6f3e9169e4fc
fbe4a52606c013348650

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/1659020042155...
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Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, 
reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
RL-425 -Rev.01 

 

 
Empresa Solicitante: EDE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI 

                      Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP. 
 
Pedido de Ensaio            : 18.838 
 
Natureza do Trabalho       :    ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATO 
 
Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado: 
 
MATERIAL:...........................................:  Chapa de Aço Fosfatizada . 

FABRICANTE:.......................................:  EDE Industria. 

QUANTIDADE AMOSTRA..................:  03 Amostras. 

DATA/INSPEÇÃO.................................:  27/05/2024 – Entregue no Laboratório. 

IDENTIFICAÇÃO..................................:  Chapas de Aço Carbono Plana 100x100mm. 

CÓDIGO.................................................:  Não Consta. 

LACRES.................................................:  Não Consta. 

PROCESSO............................................:  Não Consta. 

METODOLOGIA APLICADA.............: Conforme Norma Técnica : ABNT NBR 9209:1986. 
 

RESULTADOS OBTIDOS 
 
 
 
I. ASPECTO DAS AMOSTRAS 

 
 
 
 

 
Figura 01: Amostra conforme recebida. 
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Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, 
reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
RL-425 -Rev.01 

 

. 

I. ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATO (ABNT NBR 9209). 

 
 

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de determinação da massa de fosfato, conforme descrito na Norma 
ABNT NBR 9209:1986.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Amostras  Massa de fosfato (g/m²) 

1 1,224 
2 1,259 
3 1,232 

 
 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
 

1- Material foi ensaiado conforme Instrução de Trabalho - IT-004 Rev.00 
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 2) ºC e umidade relativa de (55 ± 10) % 
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao material ensaiado. 
4- Equipamento Utilizado: 

Termo-higrômetro Identificação Lenco L-112, Certificado de calibração RBC/ABSI LT-350150, validade 09/2024. 
 

 
 
 

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 27 de Maio a 10 de Junho de 2024. 
                                                                           Emissão do Relatório: Mairiporã, 10 de Junho de 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatário Autorizado 

Assinado de forma 
digital por LEANDRO 
TRINDADE 
SILVA:39410590841
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Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307. 
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation. 

 

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). 

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia. 
 

SÃO   PAULO:   Rua   Antônio Nagib Ibrahim,  544        -   SP      -    CEP  05036-060 -    FONE   (11) 3611-0833 
SP:  Bauru - Campinas - Santos - São José dos  Campos • RJ:  Macaé - Rio  de  Janeiro • MG: Belo Horizonte 

 www.falcaobauer.com.br    -   bauer@falcaobauer.com.br 

RELATÓRIO DE ENSAIO 

MATERIAL METÁLICO 

ENSAIOS DIVERSOS 

 

INTERESSADO:  EDE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA 
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, Km 158 – Jardim Maria 
Bonati Bordignon 
13803-070 – Mogi Mirim – SP 
A/C: Giedre A. Benedetti 
Telefone: (19) 98970-1690 
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com.br  

 

LABORATÓRIO:  L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE 

QUALIDADE LTDA 
  Rua Antônio Nagib Ibrahim, Água Branca - 544 

     05036-060 – São Paulo – SP 
 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) 
 
 

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Armário de aço com 6 portas – AR-05 - 
Cor: Cinza Ral 7047. 
Material recebido no laboratório e liberado para ensaio em 19/03/2024. 

 

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO 

 

  

Foto 1 – Armário de aço 6 portas Foto 2 – Armário de aço 6 portas 

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E870-834E-A116-B453.
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2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES 
 

NBR 10443:2023 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre 
superfícies rugosas - Método de ensaio 
 

ASTM D7091:2022 – Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness 
of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, Nonconductive Coatings 
Applied to Non-Ferrous Metals 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Ensaio de determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas 

 

Parâmetro Obtido 

Identificação da tinta ou sistema de pintura Não declarado 

Identificação do substrato Não declarado 

Identificação da preparação do substrato Não declarado 

Método utilizado Método B – Magneto indutivo e corrente parasitas 

Instrumento de medição utilizado 

Fabricante: Helmut Fischer GMBH 

Número de série do equipamento: 000085669 

Número de série da sonda: 0817SS0015 

Número de série da sonda: 0717GS0007 

Patrimônio: FB-22039 

Método utilizado para ajustar o instrumento Verificação contra películas-padrão 

Fator de redução de espessura usado 25 µm 

Responsável pela Medição Felipe Silva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E870-834E-A116-B453.
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Região Ponto 

Obtido  Média 

Individual U 
Medição 

pontual 

Corrigido 

com o 

fator de 

correção 

Média 

aritmética 
U 

1 

1 186 ± 2,9 

190 165 

± 156,4 ± 65,5 

2 193 ± 2,9 

3 192 ± 2,9 

2 

4 161 ± 2,9 

160 135 5 155 ± 2,9 

6 163 ± 2,9 

3 

7 207 ± 2,9 

212 187 8 212 ± 2,9 

9 216 ± 2,9 

4 

10 206 ± 2,9 

204 179 11 202 ± 2,9 

12 204 ± 2,9 

5 

13 145 ± 2,9 

141 116 14 140 ± 2,9 

15 137 ± 2,9 
 
 

 
 

4. DATA DOS ENSAIOS 

Ensaio realizado em 19/03/2024. 
 

5. OBSERVAÇÃO 

Este relatório cancela e substitui o relatório nº MOV/388.110/4/24, emitido em 19/03/2024. 
Alteração do item 1.(Identificação da amostra). 

 
São Paulo, 20 de março de 2024. 

 

 
 

LHM  

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E870-834E-A116-B453.
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RELATÓRIO DE ENSAIO 

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – ARMÁRIOS  

ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA NEUTRA 

 

INTERESSADO:  EDE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA 
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, Km 158 – Jardim Maria 
Bonati Bordignon 
13803-070 – Mogi Mirim – SP 
A/C: Giedre A. Benedetti 
Telefone: (19) 98970-1690 
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com.br  

 

LABORATÓRIO:  L.A. FALCÃO BAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE 

QUALIDADE LTDA 
  Rua Antônio Nagib Ibrahim, Água Branca - 544 

     05036-060 – São Paulo – SP 
 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) 
 
 

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Armário de aço com 6 portas – AR-05 - 
Cor: Cinza Ral 7047. 
Material recebido no laboratório em e liberado para ensaio em 08/03/2024. 

 

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO 

 

  

Foto 1 – Armário de aço 6 portas Foto 2 – Armário de aço 6 portas 

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3E4B-49DF-7639-98EA.
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2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES 
 

NBR 17088:2023 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina – Métodos de ensaio 
 

NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — 
Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes 
na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento 
 

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas 
 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

3.1. Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina conforme o item 4.3 da norma  

NBR 13961:2010. 
 

Parâmetro Obtido 

Tipo de ensaio Névoa salina neutra 

Norma utilizada para avaliação do produto ABNT NBR 5841:2015 e ABNT NBR ISO 4628-3:2022 

Tratamento de limpeza Água corrente com temperatura inferior a 40ºC 

Tipo de proteção Proteção das bordas expostas 

Registro de qualquer anormalidade ou 
incidente ocorrido durante o ensaio 

Não houve 

 

 

Tempo de 

exposição 

(horas) 

Grau de empolamento conforme a 

Norma NBR 5841 

Grau de enferrujamento conforme a 

norma NBR ISO 4628-3 

24 d0 / t0 Ri 0 

48 d0 / t0 Ri 0 

72 d0 / t0 Ri 0 

96 d0 / t0 Ri 0 

168 d0 / t0 Ri 0 

192 d0 / t0 Ri 0 

216 d0 / t0 Ri 0 

240 d0 / t0 Ri 0 

264 d0 / t0 Ri 0 

288 d0 / t0 Ri 0 

312 d0 / t0 Ri 0 

336 d0 / t0 Ri 0 

360 d0 / t0 Ri 0 

384 d0 / t0 Ri 0 

408 d0 / t0 Ri 0 

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3E4B-49DF-7639-98EA.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 B

ru
no

 G
io

va
nn

el
li.

 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 3
E4

B-
49

D
F-

76
39

-9
8E

A.

http://www.falcaobauer.com.br/
mailto:bauer@falcaobauer.com.br


 
 

 
  

Relatório de Ensaio nº MOV/388.110/2/A/24COMPLEMENTAR 
Página: 3/4 

 

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307. 
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation. 

 

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). 

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia. 
 

SÃO   PAULO:   Rua   Antônio Nagib Ibrahim,  544        -   SP      -    CEP  05036-060 -    FONE   (11) 3611-0833 
SP:  Bauru - Campinas - Santos - São José dos  Campos • RJ:  Macaé - Rio  de  Janeiro • MG: Belo Horizonte 

 www.falcaobauer.com.br    -   bauer@falcaobauer.com.br 

Tempo de 

exposição 

(horas) 

Grau de empolamento conforme a 

Norma NBR 5841 

Grau de enferrujamento conforme a 

norma NBR ISO 4628-3 

432 d0 / t0 Ri 0 

456 d0 / t0 Ri 0 

480 d0 / t0 Ri 0 

504 d0 / t0 Ri 0 

528 d0 / t0 Ri 0 

552 d0 / t0 Ri 0 

576 d0 / t0 Ri 0 

600 d0 / t0 Ri 0 

624 d0 / t0 Ri 0 

648 d0 / t0 Ri 0 

672 d0 / t0 Ri 0 

696 d0 / t0 Ri 0 

720 d0 / t0 Ri 0 

744 d0 / t0 Ri 0 

768 d0 / t0 Ri 0 

792 d0 / t0 Ri 0 

816 d0 / t0 Ri 0 

840 d0 / t0 Ri 0 

864 d0 / t0 Ri 0 

888 d0 / t0 Ri 0 

912 d0 / t0 Ri 0 

936 d0 / t0 Ri 0 

960 d0 / t0 Ri 0 

984 d0 / t0 Ri 0 

1008 d0 / t0 Ri 0 

1032 d0 / t0 Ri 0 

1056 d0 / t0 Ri 0 

1080 d0 / t0 Ri 0 

1104 d0 / t0 Ri 0 

1128 d0 / t0 Ri 0 

1152 d0 / t0 Ri 0 

1176 d0 / t0 Ri 0 

1200 d0 / t0 Ri 0 

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3E4B-49DF-7639-98EA.
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Tempo de 

exposição 

(horas) 

Grau de empolamento conforme a 

Norma NBR 5841 

Grau de enferrujamento conforme a 

norma NBR ISO 4628-3 

1224 d0 / t0 Ri 0 

1248 d0 / t0 Ri 0 

1272 d0 / t0 Ri 0 
 

Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 

5841:2015 
d0 = Isento de bolhas 

 

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015 
t0 = Isento de bolhas 

 

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2022 
Ri 0 = 0% de área enferrujada 

 

  

Foto 3 – Porta do armário antes do ensaio com 

regiões com solda 

Foto 4 – Porta do armário após 1272 horas em 

exposição com regiões com solda  

 

4. DATA DOS ENSAIOS 

Ensaio realizado em 09/03/2024 a 01/05/2024. 
 
 

São Paulo, 28 de maio de 2024. 
 

 
LHM  

Este documento foi assinado digitalmente por Bruno Giovannelli. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3E4B-49DF-7639-98EA.
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RELATÓRIO DE ENSAIO 

MATERIAL METÁLICO 

 

INTERESSADO:   INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS   

                                    S/S LTDA 
Rua Barão do Triunfo, 520, Conj. 132 – Brooklin Paulista  
04602-002 – São Paulo – SP 
A/C: Henrique de Veiga Gomes 
Telefone: (11) 3294-0044 
E-mail: tecnico2@isopoint.com.br 

Ref.: (PJ100-053267) 
 

FABRICANTE: EDE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI  
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, km 158 –  
Jardim Maria Bonati Bordignon 
13803-070 – Mogi Mirim – SP 

 

 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) 
 

3 (três) amostras identificadas pelo interessado como:  

Produto RAU Processo Nº 

Preparação e Pintura de Superfícies 
Metálicas 

#384152021 CS.2020.00328 

Materiais recebidos no laboratório em 02/10/2020 e liberados para ensaio em 06/10/2020. 
 
 
 
 
 

 
Foto 1  

 

 

 

 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/165901604219969741019
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2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES 
 

ASTM D523-14 – Método de teste padrão para Brilho especular. 
 

ASTM D7091:2013 – Prática padrão para medição não destrutiva da espessura de película 
seca de revestimentos não magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos não 
magnéticos e não condutores aplicados a metais não ferrosos. 

 
 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

3.1. Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos 

aplicados em base ferrosa ASTM D7091:2013. 

 

Condições ambientais 

Parâmetro Unidade Obtido U 

Temperatura do ambiente durante o ensaio ºC 23,0 -- 

Umidade do ambiente durante o ensaio % 57,0 -- 

 

Espessura da camada (µm) – Material metálico 

Ponto Obtido 

Corrigido com 

o fator de 

redução 

Obtido  

s/ fator  

Obtido  

c/ fator  
U  

Temperatura da 

superfície (ºC) 

1 73 48 

78 53 ± 8,3 21,0 

2 92 67 

3 63 38 

4 78 53 

5 68 43 

6 85 60 

7 76 51 

8 63 38 

9 95 70 

10 60 35 

11 94 69 

12 87 62 

 

Maior valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média (µm) 70 

Menor valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média (µm) 35 

Fator de redução da espessura estabelecido pela norma 25 

 

 

 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/165901604219969741019
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Equipamento Fabricante / modelo 
Data da próxima 

calibração 

Medidor de espessura– FB 22039  Fischer nº serie: 85669 12/2020 

Padrão de espessura –– FB 22039-11 
Fischer 47,7 µm 

(130717AJK) 
12/2020 

Padrão de espessura – FB 22039-14 
Fischer 184 µm 

(1007174HJ) 
12/2020 

 

 

 

 

 

 

3.2. Ensaio para verificação do brilho da superfície ASTM D523-14. 
 

 

Parâmetro 

Geometria 

do medidor 

(º) 

Unidade Obtido Média U 

Média das leituras de brilho  60 ub 

88 

88 ± 2,0 

90 

87 

90 

87 

 

Parâmetro 

Geometria 

do medidor 

(º) 

Unidade Obtido Média U 

Média das leituras de brilho  20 ub 

69 

70 ± 11,6 

56 

72 

76 

79 

 

 

Equipamento Data da próxima calibração 

Medidor de brilho (Fabricante BYK nº serie 1096226) – FB 11508   12/2020 

Padrão de brilho (nº serie 1096226 nº Cat 4446)  12/2020 

 

 

 

 

 

 

Operador 

Marcos Vinicios Alves de Oliveira 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/165901604219969741019
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4. DATA DOS ENSAIOS 

Ensaio realizado em 06/10/2020 a 05/11/2020. 
 

 

5. OBSERVAÇÃO 

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/L-050.549/1/20, emitido em 18/11/2020. 
Alteração na descrição do processo. 

 
 
 

São Paulo, 21 de janeiro de 2021. 
 
 
 

 
 
KPO  
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FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas
e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia
pode  ser  verificada  e  confirmada  tantas  vezes  quanto  for  necessário  através  do  site  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EDE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS -
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EDE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EDE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização
dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/04/2021 09:35:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o
Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório
Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EDE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 165901604219969741019-1 a 165901604219969741019-4
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.
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Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, 
reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
RL-425 -Rev.01 

 

 
Empresa Solicitante: EDE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI 

                      Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP. 
 
Pedido de Ensaio            : 18.838 
 
Natureza do Trabalho       :    ENSAIODE RESISTÊNCIA AO IMPACTO EM PLACAS METÁLICAS 
 
Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado: 
 
MATERIAL:...........................................:  Chapa de Aço Pintada. 

FABRICANTE:.......................................:  EDE Industria. 

QUANTIDADE AMOSTRA..................:  06 Amostras. 

DATA/INSPEÇÃO.................................:  27/05/2024 – Entregue no Laboratório. 

IDENTIFICAÇÃO..................................:  Chapas de Aço Carbono Plana 200x100mm Pintada. 

CÓDIGO.................................................:  Não Consta. 

LACRES.................................................:  Não Consta. 

PROCESSO............................................:  Não Consta. 

METODOLOGIA APLICADA.............: Conforme Norma Técnica :ASTM D 2794-93(2019) 
 

RESULTADOS OBTIDOS 
 
 
 
I. ASPECTO DAS AMOSTRAS 

 
 
 
 

 
Figura 01: Amostra conforme recebida. 
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Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, 
reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
RL-425 -Rev.01 

 

 
 

 

I. ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO IMPACTO 
 
 

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de impacto em uma temperatura de (23 ± 2)ºC e umidade relativa do ar 

(50± 5 )%, com um punção de aço esférico de 12,7 mm, conforme descrito na Norma ASTM D 2794-93(2019), com massa de 1 

kg/m, após foi exposta em solução de cobre acidificada. 

 
 
 

Amostras Parâmetro Resultados Encontrados 

01 

Resistência ao Impacto 

A amostra após o ensaio não apresentou fissuras, trincas ou 
desplacamento da película de tinta com altura de 100 mm e 

apresentou ponto final de falha com 0,25 kg.m  

02 
A amostra após o ensaio não apresentou fissuras, trincas ou 
desplacamento da película de tinta com altura de 100 mm e 

apresentou ponto final de falha com 0,25 kg.m  

03 
A amostra após o ensaio não apresentou fissuras, trincas ou 
desplacamento da película de tinta com altura de 100 mm e 

apresentou ponto final de falha com 0,25 kg.m  
 
 
 
 
 

 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
 

1- Material foi ensaiado conforme Instrução de Trabalho - IT-004 Rev.00 
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 2) ºC e umidade relativa de (55 ± 10) % 
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao material ensaiado. 
4- Equipamento Utilizado: 

Termo-higrômetro Identificação Lenco L-112, Certificado de calibração RBC/ABSI LT-350150, validade 09/2024. 
 

 
 
 

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 27 de Maio a 10 de Junho de 2024. 
                                                                           Emissão do Relatório: Mairiporã, 10 de Junho de 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatário Autorizado 

Assinado de forma 
digital por LEANDRO 
TRINDADE 
SILVA:39410590841



 
 

 
 

  

Relatório de Ensaio nº MOV/L-037.712/3/C/19 
Página: 1/2 

 

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). 

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia. 
 

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544  -  SP  - CEP  05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170 

 Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro 
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br 

RELATÓRIO DE ENSAIO 

MATERIAL METÁLICO 

 

 

INTERESSADO: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, KM.158 -  Jardim Maria Bonati 
Bordignon 
13.803-070 - Mogi Mirim - SP 
A/C: Richard Borges 
Telefone: (19) 97103-3598 / (19) 98970-1690 
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com  

Ref.: (PJ100-042021) 

 
 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) 
 

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa metálica para fabricação de móveis 
de aço e suas partes em aço, recebida no laboratório em 27/04/2019 e liberada para ensaio em 
29/04/2019.  

 

 

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES 
 

ASTM D3359:2017 – Standard Test Methods for Rating Adhesion by Tape Test    
 

 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Ensaio de aderência da tinta 

 

 

Parâmetro Unidade Obtido 

Temperatura do ambiente durante a realização do ensaio º C 21 

Umidade do ambiente durante a realização do ensaio % 66 

Tempo de aplicação da fita s 90 

Destacamento na intersecção mm 0 

Classificação -- 5B 

 

 

 

4. DATA DOS ENSAIOS 

Ensaio realizado em 03/06/2019 
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5. OBSERVAÇÃO 
 

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/L-037.712/3/B/19, emitido em 
26/06/2019. Correção dos dados do interessado.  

 
 

 

São Paulo, 26 de junho de 2019. 
 
 

LSR  
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Empresa Interessada:EDE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI 
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros KM 158, Jardim  Maria Bonati Bordignons,Mogi 

Mirim/SP 
 

 
Empresa Solicitante: EDE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI 

Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros KM 158, Jardim  Maria Bonati Bordignons,Mogi  
Mirim/SP 

 
 

Pedido de Ensaio: 14.303 
  
  Natureza do trabalho: ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE AÇO PINTADA. 
  
 Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado. 
 

MATERIAL:.............................................: Chapa de aço pintada  

FABRICANTE:.........................................: EDE Industria  

QUANTIDADE AMOSTRA...................: 14 Amostras de Chapa de Aço 

DATA/INSPEÇÃO..................................: 18/10/2022  – Entregue no Laboratório 

LOTE.......................................................: Não informado  

IDENTIFICAÇÃO...................................: Chapas de aço pintadas  

METODOLOGIA UTILIZADA...............: Conforme norma técnica ASTM D 3363/2022 

 

                                                         RESULTADOS ENCONTRADOS 
 

 
I. AMOSTRAS ENSAIADAS  
 
 

   
Amostra 01 Amostra 02 Amostra03 

 
Aspecto das amostras. 
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Amostra 04 Amostra 05 

Aspecto das amostras. 
 
 

 

II. ENSAIO DE DUREZA A LÁPIS  
 

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de dureza a lápis, conforme norma técnica ASTM D 3363:2022, onde 
permaneceu em uma superfície plana e horizontal para realização do ensaio. Começou o ensaio com o lápis de menos resistente e 
seguiu a escala até que se observou uma marcação na película do revestimento. 
 

Escala de dureza 
 

6B – 5B – 4B – 3B – 2B – B – HB – F – H – 2H – 3H – 4H – 5H – 6H 
                             Menos resistente                                                                  Mais resistente                                      
 

 
 

Amostras Parâmetro Resultados Encontrados 
01 

Dureza Lápis 

A amostra apresentou rigidez 6H do filme de película  
02 A amostra apresentou rigidez 6H do filme de película 
03 A amostra apresentou rigidez 6H do filme de película 
04 A amostra apresentou rigidez 6H do filme de película 
05 A amostra apresentou rigidez 6H do filme de película 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00. 
2-    Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 5)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) % 
3-   Equipamento Utilizado: 

   Durometro a Lápis identificação Lenco L-052        
Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 19 a 20 de Outubro de 2022. 

                                                                                                   Emissão de Relatório: Mairiporã, 24 de Outubro de 2022. 
                                                                                                      

 
 
 
 

                                                  Signatário Autorizado 

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE 
SILVA:39410590841 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia, 
ou=29234123000179, ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), 
cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841 
Dados: 2022.10.27 09:29:56 -03'00' 
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050
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Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307. 
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation. 

 

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). 

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia. 
 

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544  -  SP  - CEP  05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170 

 Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro 
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br 

RELATÓRIO DE ENSAIO 

MATERIAL METÁLICO 

 

INTERESSADO: EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 
Rod Governador Doutor Adhemar Pereira De Barros, KM.158 -  Jardim Maria Bonati 
Bordignon 
13.803-070 - Mogi Mirim - SP 
A/C: Richard Borges 
Telefone: (19) 97103-3598 / (19) 98970-1690 
E-mail: edeservicosmogi@gmail.com  

Ref.: (PJ100-042898) 
 

 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) 
 

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Chapa metálica para fabricação de móveis 
de aço e suas partes em aço, recebida no laboratório em 30/05/2019 e liberada para ensaio em 
03/06/2019.  

 

 

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES 
 

ASTM D1308:2013 - Standard Test Method for Effect of Household Chemicals on Clear and  
Pigmented Organic Finishes 

 

 

 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 
 

 

Ensaio para determinação do efeito de produtos químicos domésticos  

 

Parâmetro Unidade Obtido Especificado 

Temperatura média de condicionamento antes da 
realização do ensaio 

ºC 22,8 21 a 25 

Umidade média de condicionamento antes da 
realização do ensaio 

% 50 45 a 55 

Temperatura do ambiente durante o ensaio ºC 22,0 -- 

Umidade do ambiente durante o ensaio % 60 -- 
 

 

Método utilizado 

Teste pontual, aberto 
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Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307. 
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation. 

 

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). 

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia. 
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Reagentes Tempo de exposição Avaliação 

Água destilada, fria 

1 hora 

Conforme 

Água destilada, quente Conforme 

Álcool Etílico (50% volume) Conforme 

Vinagre (3% de ácido acético) Conforme 

Solução Alcalina Conforme 

Solução Ácida Conforme 

Solução de sabão Conforme 

Solução detergente Conforme 

Fluido de Isqueiro e Outros Reagentes Voláteis Conforme 

Óleos e Gorduras - Manteiga, margarina, banha, 
gordura, óleos vegetais, etc 

Conforme 

Condimentos - Mostarda, ketchup (ketchup) Conforme 

Bebidas - café, chá, cacau Conforme 

Lubrificantes -  Óleos e graxas Conforme 
 

 
 

4. DATA DO(S) ENSAIO(S) 

Ensaio realizado em 04/07/2019. 

 
 

 

 

São Paulo, 04 de julho de 2019. 
 

 
DOS 



. 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº24061439 LTP  
Fl. 1/5 

 
 

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, 
reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
RL-425 -Rev.01 

 

Empresa Solicitante:EDE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI 
                      Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP. 

 
Pedido de Ensaio            : 18.838 
 
Natureza do Trabalho       :    ENSAIODE RESISTÊNCIA EM PLACAS METÁLICAS 
 
Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado: 
 
MATERIAL:...........................................:  Chapa de Aço Pintada. 

FABRICANTE:.......................................:  EDE Industria. 

QUANTIDADE AMOSTRA..................:  06 Amostras. 

DATA/INSPEÇÃO.................................:  27/05/2024 – Entregue no Laboratório. 

IDENTIFICAÇÃO..................................:  Chapas de Aço Carbono Plana 200x100mm Pintada. 

CÓDIGO.................................................:  Não Consta. 

LACRES.................................................:  Não Consta. 

PROCESSO............................................:  Não Consta. 

METODOLOGIA APLICADA.............: ASTM D 1308:2020. 
 

RESULTADOS OBTIDOS 
 
 
 
I. ASPECTO DAS AMOSTRAS 

 
 
 
 

 
Figura 01: Amostra conforme recebida. 

 
 
 



. 
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II. ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS 
 
Procedimento: A amostra foi acondicionada por 24 horas em temperatura ambiente de 23 ± 2 °C, após o acondicionamento foi 
exposta aos reagentes descritos na tabela abaixo por um período de 01 hora em temperatura ambiente de 23 ± 2 °C. Após a 
exposição a amostra foi limpa com uma esponja úmida e avaliada comparando a placa padrão, metodologia conforme norma 
técnica ASTM D 1308:2020. 

 
Reagente Temperatura de Ensaio Resultado Encontrado 

Água Fria 

23 ± 2 °C 

A amostra não apresentou alteração visual, bolhas ou 
descamação após a exposição. 

Água Quente A amostra não apresentou alteração visual, bolhas ou 
descamação após a exposição. 

Álcool Etílico 50% A amostra não apresentou alteração visual, bolhas ou 
descamação após a exposição. 

Vinagre A amostra não apresentou alteração visual, bolhas ou 
descamação após a exposição. 

Solução de Sabão A amostra não apresentou alteração visual, bolhas ou 
descamação após a exposição. 

Solução de Detergente A amostra não apresentou alteração visual, bolhas ou 
descamação após a exposição. 

Óleo A amostra não apresentou alteração visual, bolhas ou 
descamação após a exposição. 

Ketchup A amostra não apresentou alteração visual, bolhas ou 
descamação após a exposição. 

Mostarda A amostra não apresentou alteração visual, bolhas ou 
descamação após a exposição. 

Café A amostra não apresentou alteração visual, bolhas ou 
descamação após a exposição. 

Chá A amostra não apresentou alteração visual, bolhas ou 
descamação após a exposição. 

Óleo Lubrificante A amostra não apresentou alteração visual, bolhas ou 
descamação após a exposição. 

 

 
Figura 02: Amostra após exposição a reagentes químicos – Água Fria. 
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Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, 
reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
RL-425 -Rev.01 

 

 
Figura 03: Amostra após exposição a reagentes químicos – Água Quente. 

 

 
Figura 04: Amostra após exposição a reagentes químicos – Álcool Etílico 50%. 

 

 
Figura 05: Amostra após exposição a reagentes químicos – Vinagre. 

 

 
Figura 06: Amostra após exposição a reagentes químicos – Solução de Sabão. 
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Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, 
reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
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Figura 07: Amostra após exposição a reagentes químicos – Solução de Detergente. 

 

 
Figura 08: Amostra após exposição a reagentes químicos – Óleo. 

 

 

 
Figura 09: Amostra após exposição a reagentes químicos – Ketchup. 

 

 
Figura 10: Amostra após exposição a reagentes químicos – Mostarda. 
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Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, 
reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
RL-425 -Rev.01 

 

 
Figura 11: Amostra após exposição a reagentes químicos – Café. 

 

 
Figura 12: Amostra após exposição a reagentes químicos – Chá. 

 

 
Figura 13: Amostra após exposição a reagentes químicos – Óleo Lubrificante. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

1- Material foi ensaiado conforme Instrução de Trabalho - IT-004 Rev.00 
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 2) ºC e umidade relativa de (55 ± 10) % 
3- Os resultados obtidos referem-se exclusivamente ao material ensaiado. 
4- Equipamento Utilizado: 

Termo-higrômetro Identificação Lenco L-112, Certificado de calibração RBC/ABSI LT-350150, validade 09/2024. 
 

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 27 de Maio a 10 de Junho de 2024. 
                                                                           Emissão do Relatório: Mairiporã, 10 de Junho de 2024. 

 
 
 
 

      Signatário Autorizado 

Assinado de forma digital por 
LEANDRO TRINDADE 
SILVA:39410590841
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LICENÇA PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO
VALIDADE ATÉ05/01/2026

Versão : 01

Data : 05/01/2021

Nº: 91016915

Novo estabelecimento

FINALIDADE

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Bairro
JARDIM MARIA BONATI BORDIGNON

Cadastro CETESB
4561010031

Município
MOGI MIRIM

CEP
13.803-070

CNPJ
25.532.788/0001-08

Nº Complemento
KM 158

Nome
EDE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI

Logradouro
RODOVIA GOVERNADOR DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS km 158

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

Atividade (a ser) desenvolvida no local: Moveis avulsos de metal; fabricação de
Atividade que consta(rá) no cartão do CNPJ: Fabricação de móveis com predominância de metal
Total da Área Construída (m²): 2.450,00

A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual nº 118, de 29 de junho de
1973, alterada pela Lei 13.542, de 08 de maio de 2009, e demais normas pertinentes, emite a presente Licença, nas condições e termos nela constantes.

A presente licença foi concedida com base nas informações declaradas pelo interessado e não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de
qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

A presente Licença refere-se especificamente ao endereço e à atividade descritos nos campos “Identificação da Entidade” e “Características do Projeto”.

Os equipamentos de controle de poluição existentes deverão ser mantidos, revisados e operados adequadamente, de modo a manter sua eficiência.

No caso de existência de equipamentos ou dispositivos de queima de combustível, a densidade da fumaça emitida pelos mesmos deverá estar de acordo
com o disposto no artigo 31 do Regulamento da Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8468, de 8 de setembro de 1976, e
suas alterações.

A alteração nas condições que determinaram a expedição desta Licença Prévia, de Instalação e de Operação poderá implicar a perda de sua validade, e a
obrigatoriedade de solicitação de nova licença ambiental.

Caso venham a ocorrer reclamações da população vizinha em relação a problemas de poluição ambiental causados pela firma, esta deverá tomar medidas
no sentido de solucioná-los em caráter de urgência.

A renovação do licenciamento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias, contados da data da expiração do prazo de validade desta
licença. A cada renovação, nova "Licença Prévia, de Instalação e de Operação - LPIO" será concedida.

Os dados e declarações constantes desta licença são de responsabilidade do solicitante.

Este documento não é válido para empreendimentos que estejam localizados em municípios considerados aptos pelo CONSEMA para realizarem o
licenciamento ambiental, caso tenha sido emitido após a publicação do comunicado do CONSEMA no Diário Oficial do Estado. Para conhecer a lista de
municípios aptos para o licenciamento ambiental, acessar a página http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/licenciamento-ambiental-municipal/.

Esta licença substitui quaisquer outras LPIOs emitidas anteriormente para este empreendimento. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o
seguinte endereço: http://autenticidade.cetesb.sp.gov.br

DECLARAÇÃO

O interessado prestou a seguinte declaração:
1. Não haverá queima de combustíveis sólidos ou líquidos. Conforme Regulamento da Lei Estadual 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual 8468/76 e suas
alterações.
2. Não haverá utilização de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP
3. No processamento industrial não será realizada a lavagem e/ou desinfecção de material plástico a ser recuperado.
4. Não haverá a utilização de amianto no processo produtivo, conforme Lei Estadual 12.684/07 que proíbe o uso da substância no Estado de São Paulo.
5. No processamento industrial não será realizado tratamento térmico, tratamento superficial (galvanoplastia) ou de fusão (fundição) de metais.
6. Não haverá operações de processamento de chumbo.
7. Não haverá a utilização de gás amônia no processo produtivo e/ou no setor de utilidades.

Pág. 1/

Local: São Paulo
Esta licença de número 91016915 foi certificado por assinatura digital. Para verificação de sua autenticidade consultar o sítio da CETESB na internet, no
endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br
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8. Não haverá operações de preservação de madeira.
9. Não haverá operações de secagem de materiais impressos, em estufa.
10. Não haverá operações de espelhação.
11. Não haverá operações de espumação.
12. Não haverá produção de peças de fibra de vidro.
13. Não haverá operações de jateamento (jato de areia). Conforme estabelecido pela Portaria 99/2004 do Ministério do Trabalho, que proíbe a operação de
jateamento com areia.
14. Não haverá emissão de material particulado (MP) em quantidade superior a 100 t/ano.
15. Não haverá emissão de óxidos de nitrogênio (NOx) em quantidade superior a 40 t/ano.
16. Não haverá emissão de compostos ôrgânicos voláteis, exceto metano (COVs, não CH;) em quantidade superior a 40 t/ano.
17. Não haverá emissão de óxidos de enxofre (SOx) em quantidade superior a 250 t/ano.
18. Não haverá intervenção em área de preservação permanente ou supressão de vegetação nativa ou corte de árvores nativas isoladas.
19. O município não está apto a realizar o licenciamento ambiental desse empreendimento.

Pág. 2/

Local: São Paulo
Esta licença de número 91016915 foi certificado por assinatura digital. Para verificação de sua autenticidade consultar o sítio da CETESB na internet, no
endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 - 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 47389194
Emitido em: 13/03/2025

Válida até: 12/04/2025

INTERESSADO: EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 25.532.788/0001-08

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de débitos junto ao Ibama
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



 

 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE  

Conformity Certificate 

N°: CP.2020.00327 
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Solicitante / Endereço: 
Applicant / Address 
Solicitante / Dirección 

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, KM 158 
CEP  13803-070 – Jardim Maria Bonati Bordignon - Mogi Mirim, SP 
CNPJ n° 25.532.788/0001-08 

Fabricante / Endereço: 
Manufacturer / Address 
Fabricante / Dirección 

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, KM 158 
CEP  13803-070 – Jardim Maria Bonati Bordignon - Mogi Mirim, SP 
CNPJ n° 25.532.788/0001-08 

Escopo de Certificação:          
Certification Scope 

Móveis Corporativos - Armários 

Número de Série / Lote: 
Serial number / Batch number 
Número de serie / Número de lote 

Não aplicável  
 

Normas Aplicáveis: 
Aplicable Standards/ 
Normas aplicables 

ABNT NBR 13961:2010 

Modelo de Certificação: 
Certification Model/ 
Modelo de certificacíon 

Modelo 3 

Portaria Inmetro N°: 
Inmetro Decree n° / Scope 
Ordenanza Inmetro / Alcance 

Não Aplicável 

Concessão para: 
Concession for 
Concesión 

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) 
relacionado(s) neste Certificado 

 
O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, 
CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, 
CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação 
– Cgcre, sob o registro N° OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), 
Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.   
 
 

Primeira Concessão:    15/01/2021 
First Concessioni / Primera Concesión 

 
 
 

Período de Validade:    15/01/2021 a 15/01/2026 
Period of Validity / Periodo de validez 
 
 
 

 
 
 
 

     

 

 

 

QRcode 
Confirma o Certificado 

Silvia C. D. de Oliveira 
Diretoria Executiva 

Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada 

 
Emissão: 30/04/2021 

Emission / Emisión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2” 
 

Assinado de forma digital por SILVIA 
CRISTINA DOMINGOS DE 
OLIVEIRA:05891738805 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO), 
ou=45039252000162, cn=SILVIA CRISTINA 
DOMINGOS DE OLIVEIRA:05891738805 
Dados: 2021.04.30 17:15:58 -03'00' 
Versão do Adobe Acrobat Reader: 
2021.001.20150
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Designação do Produto:               
Line / Product’s Family/ Familia de productos 

Linha – Aço / Madeira  
 

Nome Comercial do Produto: 
Product/ Producto  

Mobiliário Corporativo – Armários  
 

Data da Realização da Auditoria:   22/09/2020 
 

NUMERO(S) E DATA(S) DO(S) 
RELATÓRIO(S) DE ENSAIO:INICIAL  

LABORATÓRIO / CRL 

MOV/L-050.552/20 - 26/10/2020 
MOV/L-051.797/20 - 28/12/2020 

Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade – CRL-1307 

Marca 
Modelo (Designação 

Comercial) 
Descrição Técnica 

Código 
de Barras 

EDE 
Móveis 

EI - Estante Industrial. 
 

EST - Estante Industrial. 

Estante industrial de aço/madeira composto por colunas e prateleiras reguláveis 
ou fixas, em quantidades variadas, montada com parafusos e porcas ou por 
encaixe. Chapas de aço carbono SAE 1006/1020 (podendo ser galvanizadas), 
tinta epóxi pó, MDF (Placa  de fibra de média densidade), MDP (Placa de 
Partícula de Média Densidade) ou madeira de lei, com friso em pvc/borracha.  
Baixa: (l) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) 600 a 900mm; 
Média: (l) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) 901 a 1.400mm; 
Alta: (l) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) 1.401 a 1.800mm; 
Extra alta: (l) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) a partir de 1.801mm 

 

BBL C - Estante Biblioteca 
(Dupla face). 

 
BBL P - Estante Biblioteca 

(Simples face). 

Estante tipo biblioteca de aço/madeira composto por colunas e prateleiras 
reguláveis em quantidades variadas, montada com parafusos e porcas ou por 
encaixe. Chapas de aço carbono SAE 1006/1020 (podendo ser galvanizadas), 
tinta epóxi pó, MDF (Placa de fibra de média densidade), MDP (Placa de 
Partícula de Média Densidade) ou madeira de lei. 
Baixa: (l) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) 600 a 900mm; 
Média: (l) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) 901 a 1.400mm; 
Alta: (l) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) 1.401 a 1.800mm; 
Extra alta: (l) 700 a 1.200mm x (p) 450 a 630mm x (h) a partir de 1.801mm 

 

 

a) Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação; 
 

b) Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes 
e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida 
este Certificado; 
 

c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as 
orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT 
 

d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de dados do Inmetro (para 
Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos certificados. 
 

e) O Selo de Identificação da Conformidade deve ser colocado na superfície externa do produto, em local facilmente visível e o seu uso está vinculado ao 

FOR.3.007 – Acordo para Uso da Marca de Conformidade, que é específico para o fabricante e no endereço citado neste Certificado. 
      
 Emissão: 30/04/2021 

Emission / Emisión 
 

Histórico de Revisões: 
 

Revisão Data  Descrição  

0 15/01/2021 Emissão Inicial 

1 09/03/2021 Mudança de Razão Social 

2 30/04/2021 Inclusão do modelo EST –Estante industrial 

 

 “A última revisão substitui e cancela as anteriores” 
The last review cancel and substitutes the previous ones  

La última revisión sustituye y cancela las anteriores 
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O ISOPOINT CONCEDE A LICENÇA PARA USO DA MARCA “RÓTULO AMBIENTAL I 
ECOSELO ISOPOINT”, PARA A EMPRESA: 
 
Solicitante / Endereço: 
Applicant / Address 
Solicitante / Dirección 

EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, KM 158  
CEP 13803-070 – Jardim Maria Bonati Bordignon – Mogi Mirim, SP  
CNPJ n° 25.532.788/0001-08 

Escopo de Certificação:          
Certification Scope 

ROTULAGEM AMBIENTAL – TIPO l  

Produto(s): 
Product(s) 

MOBILIÁRIO  
 

Atendendo aos 
Documentos: 
Documents/Documentos 

POP.5.050 - Rotulagem Ambiental I - ECOSelo ISOPOINT – RAC 
ITS.5.003 - Rótulo Ambiental I - Mobiliário 

Normas Aplicáveis: 
Aplicable Standards/ 
Normas aplicables 

ABNT NBR ISO 14024:2022 
ABNT NBR ISO 14020:2002 

Modelo de Certificação: 
Certification Model/ 
Modelo de certificacíon 

Modelo 5 

Concessão para: 
Concession for 
Concesión 

Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s) produto(s) 
relacionado(s) neste Certificado 

 
O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, 
CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 – Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo – SP, 
CEP 04602-002, Organismo de Certificação de Produto acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação 
– Cgcre, sob o registro N° OCP-0081, confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s), 
Procedimento(s) e/ou Portaria acima descritas.   
 
Primeira Concessão:    11/10/2023 
First Concessioni / Primera Concesión 

 
 
 

Período de Validade:    11/10/2023 a 11/10/2028 
Period of Validity / Periodo de validez 

 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

                               QRcode 
                                Confirma o Certificado Edson L. Rodrigues 

Diretoria Executiva 
Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada 

 
Emissão: 19/11/2024 

Emission / Emisión 
  

 
 
 
 
 

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3” 
 
 
 

Assinado digitalmente por EDSON 
DE LARA 
RODRIGUES:31958982920
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Presencial, OU=00216136000133, 
OU=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, 
OU=(em branco), CN=EDSON DE 
LARA RODRIGUES:31958982920
Localização: 
Data: 2024.11.19 09:18:33-03'00'



 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE  
Conformity Certificate 
N°: CR.2023.00503 
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Marca:               
Brand 

EDE 
 

Nome Comercial do Produto: 
Product/ Producto  

 Mobiliário Corporativo – Armários  

  
Data da Realização da 1° Auditoria:   14/09/2023 
 

Linha (Designação 
Comercial) Descrição Geral Referência 

Aço / Madeira Arquivo OF: Arquivo de aço/madeira para pastas suspensas 
FI: Arquivo de aço/madeira para fichas 

Aço / Madeira Armário 
PA: Armário de aço/madeira – Porta de Abrir 

PA Multiuso: Armário de aço/madeira – Porta de Abrir multiuso 
PC: Armário de aço/madeira – Porta de Correr 

Aço / Madeira Estantes 
EI: Estante Industrial 

BBL C: Estante Biblioteca (Dupla face) 
BBL P: Estante Biblioteca (Dupla face) 

Aço Roupeiro GRP: Guarda Roupa (Roupeiro) - Pitão 
GRF: Guarda Roupa (Roupeiro) - Fechadura 

 
PADRÕES DE CARACTERIZAÇÃO DO RÓTULO AMBIENTAL I - ECOSelo ISOPOINT: 
 

OBJETO DO SELO DIMENSÃO/CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO EXPRESSÃO DA CERTIFICAÇÃO* 
Produto Requisitos Legais CONFORME 
Produto Uso e Adequação do Produto CONFORME 
Produto Matéria Prima no Processo Produtivo CONFORME 
Produto Processos Produtivos Complementares CONFORME 
Produto Gestão de Energia CONFORME 
Produto Gestão de Água CONFORME 
Produto Gestão de Resíduos CONFORME 
Produto Distribuição de Produtos CONFORME 
Produto Ações de Autocontrole CONFORME 
Produto Regulamentos Trabalhistas, Anti-discriminatórios e de Segurança CONFORME 

*Conforme = atende plenamente aos requisitos / *Não Conforme = que não atende plenamente aos requisitos, deixa a desejar. 
 
 
 

      Emissão: 19/11/2024 
Emission / Emisión 

 
 
a. Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação; 
b. Este certificado é válido apenas para o(s) produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização 

de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia 
autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado; 

c. A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades 
de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Portarias, Normas e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento 
de Processos de Certificação/ ISOPOINT 

d. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade devem ser consultados os bancos de 
dados do Inmetro (para Produtos com Certificação Compulsória) e o Sítio Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente a produtos 
certificados. 

e.   O Selo de Identificação da Conformidade deve ser utilizado conforme o POP.3.009, que é específico para o fabricante e no(s) 
endereço(s) citado(s) neste Certificado. 

 
 
 
 



 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE  
Conformity Certificate 
N°: CR.2023.00503 
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      Emissão: 19/11/2024 
Emission / Emisión 

 
 
Histórico de Revisões: 
 

Revisão Data  Descrição  
0 11/10/2023 Emissão Inicial 
1 19/11/2024 Mudança do selo de acreditação e selo do produto 

 
“A última revisão substitui e cancela as anteriores” 

The last review cancel and substitutes the previous ones  
La última revisión sustituye y cancela las anteriores 

 

 
                                                                                                                        







Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7818206       13/03/2025 13/03/2025 13/06/2025

Dados básicos:
CNPJ : 25.532.788/0001-08

Razão Social : EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome fantasia : EDE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data de abertura : 12/08/2016

Endereço:
logradouro: RODOVIA GOVERNADOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, KM 158

N.º: KM158 Complemento:

Bairro: JD. MARIA BONATI BORDIGNON Município: MOJI MIRIM

CEP: 13803-070 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição

3-10
Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive

galvanoplastia

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação 3NEKB2VXHIG3UHDF

IBAMA - CTF/APP 13/03/2025 - 07:52:51
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Os resultados  apresentados  no  presente documento  têm  significação restrita e se aplicam  somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita  
integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
RL-425 -Rev.01 

Empresa Interessada: EDE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI 
                                       Rod Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros KM 158, JD. Maria Bonati Bordignons - Mogi Mirim/SP. 

 
 

  Pedido de Ensaio: 14.712 
 

   Natureza do trabalho: ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE AÇO PINTADA. 
 
   Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado. 

 
 

MATERIAL:.............................................: Chapa de aço pintada  

FABRICANTE:.........................................: EDE Industria  

QUANTIDADE AMOSTRA...................: 01 Amostra   de Chapa de Aço 

QUANTIDADE ENSAIADA...................: 01 Amostra  de Chapa de Aço 

DATA/INSPEÇÃO..................................: 11/11/2022  – Entregue no Laboratório 

LOTE.......................................................: Não informado  

IDENTIFICAÇÃO...................................: Chapas de aço pintadas  

METODOLOGIA UTILIZADA...............: Conforme norma técnica ABNT NBR 8095:2015. 

 

                                                         RESULTADOS ENCONTRADOS 
 

 

 
 

 

 

Fotografia N° 01: Aspecto das amostras antes do ensaio. 
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I.  RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À CÂMARA ÚMIDA 
Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de câmara úmida temperatura de ensaio de (40 ±2)ºC conforme norma 
técnica ABNT NBR 8095:2015. 
 

Tempo de Exposição 
(horas) Resultados Encontrados  

96 Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, 
sem empolamento da película de tinta. 

240 Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, 
sem empolamento da película de tinta. 

400 Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, 
sem empolamento da película de tinta. 

800 Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, 
sem empolamento da película de tinta. 

1200 Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, 
sem empolamento da película de tinta. 

 

 
Fotografia N° 02: Aspecto das amostras 96 horas de ensaio. 

 

 
Fotografia N° 03: Aspecto das amostras 240 horas de ensaio. 
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Fotografia N° 04: Aspecto das amostras 400 horas de ensaio. 

 
 
 

 
Fotografia N° 05: Aspecto das amostras 800 horas de ensaio. 
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Fotografia N° 06: Aspecto das amostras 1200 horas de ensaio. 

 
 
  

 
 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
 
 
 
 

1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00. 
2-    Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 5)ºC e umidade relativa de (60 ± 10) % 
3- Equipamento Utilizado: 

Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI  CAL-164514/18 validade 09/2023. 
 Câmara úmida Identificação Lenco L-132 certificado de calibração, utilizada com o termômetro L-296, RBC/Laftec LT 
267852, validade 10/2023. 

 
 

  Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 14 de Novembro a 01 de Fevereiro de 2023. 
                                                                                                    Emissão de Relatório: Mairiporã, 15 de Fevereiro de 2023. 
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Assinado de forma 
digital por LEANDRO 
TRINDADE 
SILVA:39410590841 
Dados: 2023.02.15 
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